
Выполнить лаб.раб. №3 Изучение микроструктуры чугунов. 

Расшифровать марки  чугуна – СЧ 15-32;      ВЧ 44-6;       КЧ 10-4;    

   Указать  в марках  предел прочности при растяжении – GВ ,                                

предел прочности при изгибе – Gизг. и относительное удленнение  –  δ           

 Выполнить и отправить  23.10.20г. до 15час.  lida.stepvnova.13@mail.ru 
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